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DESMOPOL
POLIURETANINE HIDROIZOLIACIJA

JRENGIMO INSTRUKCIJA

Irengimui DESMOPOL hidroizoliacijos galioja keli variantai, todél pries jrengima pasikonsultuokite su mumis. Toliau
parodomas teisingas standartinés hidroizoliacijos atlikimas.

1. PavirSius

Pries dengiant pavir§iy DESMPOL danga, jis turi biiti tinkamai paruostas, t.y. be jtrikimy ar duobiy. Taip bus uZztikrintas
maksimalus poliuretaninés dangos sukibimas su pavirSiumi. Taip pat dengiamas sluoksnis turi biiti §varus, sausas ir nuvalytas
nuo dulkiy, tepaly, riebaly, dazy ar kity pavirSutiniy padengimy. Jeigu kyla abejoniy, geriausia pries tai atlikti testavimg.

2. PavirSiaus paruoSimas

Norint iSgauti puikius rezultatus, pavirsiy reikia suremontuoti uzpildant jtrikimus, duobes ir islyginant pavir§iy. TECNOPOL
turi didelj asortimenta medziagy, kurios padés visa tai atlikti.

Turint betoninj pavirsiy, ji reikia mechaniskai paruosti, t.y. pasiausti, kad pavirSius turéty atviras poras. Taip pat
rekomenduojame pasalinti silpng betong ir pavir$iaus defektus.

Papildomi pavirSiaus elementai taip pat turi bati jvertinti. Jlajos, perimetrinés sienos, fasado sujungimai ar Kiti priestatai turi
biti tinkamai paruosti prie$ jrengiant hidroizoliacijg.

Nepriekaistingas sukibimas: restauruojant pavir$iy dengta plytelémis, pasalinkite visas neprisiklijavusias plyteles ir pakeiskite
jas naujomis, kad islaikyti lygy pavirSiy. Jeigu ant pavirSiaus yra islikusi sena hidroizoliacija, patikrinkite ar ji gerai
prisiklijavusi, prastai sukibusig hidroizoliacija pasalinkite.

Svarbu: dengiant hidroizoliacija ant plyty, reikia papildomai naudoti geotekstilg, kad uzarmuoti hidroizoliacija.
3. Gruntavimas

Daugeliu atveju svarbu naudoti TECMA PAINT A-H epoksidinj dvikomponentj grunta, kad pagerinti sukibima ir i§vengti
pory susidarymo. Gruntg reikia tepti teptuku, voleliu arba iSpurksti aparatu. Jeigu pavirSius yra labai lygus, tai jj nugruntavus
reikia apibarstyti kvarciniu sméliu, frakcija 0,3 — 0,8 mm.

4. DESMOPOL danga gali buti purSkiama aparatu arba tepama rankiniu bidu. Abiem atvejais ji turi biiti dengiama tolygiai.
Nors danga gali bati tepama Saltu ir drégnu laiku, pageidaujama jog oro temperatiira bttty nuo 5°C iki 35°C ir santykiné oro
drégmé zemesné nei 85%. Naudojant purskimo aparata, reikalaujamas Zarnos spaudimas yra 280 bar (4,000 psi). Tepant
rankiniu bidu pakanka teptuko arba volelio dazams tepti ir guminio volelio.

5. Apdaila
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Pavirsiy padengus DESMOPOL hidroizoliacine danga ir pra¢jus 76 valandoms nuo darby atlikimo, rekomenduojama
hidroizoliacija iStepti vienu arba dviem sluoksniai alifatiniais dazais TECNOTOP 2C, kad ilgainiui i$laikyti norima spalva.
TECNOTOP 2C padengimas taip pat reikalingas vaZziuojamosios dalies pavirSiams ir hidroizoliuojant pavirsius, kurie veikiami
chemikaly.
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